
Data: 30/06/2026 Responsável: Micael contó

Amostra UHMW Reciclado 24,26 24,16 340,8

********** Padrão >17 >17 >140

RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO

Composição
Resist. a Tração Escoamento.                    

(MPa)

Resist. a Tração na Ruptura 

(MPa)
Alongamento na Ruptura (%)Lote


