
DATA: 17/12/2025 Responsável: Micael Contó

125/25 TT 60 D 384,7 57 55 65 287 APROVADO

121/25 TT 90 292,6 87 85 95 273 APROVADO

123/25 TT 95 319,8 95 90 100 287 APROVADO

120/25 TT 95 379 96 90 100 287 APROVADO

118/25 TT 95 405,2 94 90 100 287 APROVADO

126/25 TT 80 367 78 75 85 224 APROVADO

124/25 TT 80 V0 251,9 83 75 85 224 APROVADO
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