
DATA: 28/01/2026 Responsável: Micael Contó

003/26 TT 90 299,1 87 85 95 273 APROVADO

007/26 TT 95 379,2 96 90 100 287 APROVADO

005/26 TT 95 333,3 94 90 100 287 APROVADO

002/26 TT 70 D 476,8 66 65 75 460 APROVADO

001/26 TT 80 368 84 75 85 224 APROVADO

RESULTADOS TESTE TRAÇÃO POLITRAV 

Lote Material
Resultado         

(Kgf/cm²)

Resultado dureza 

shore
Padrão dureza

 Padrão Tração    

valor minimo  

(Kgf/cm²)

Situação


