
DATA: 12/06/2026 Responsável: Micael Contó

48/26 TT 60 D 433,6 61 55 65 287 APROVADO

49/26 TT 70 D 471,2 73 65 75 460 APROVADO

50/26 TT 80 400,1 84 75 85 224 APROVADO

51/26 TT 80 V0 359,4 79 75 85 224 APROVADO

52/26 TT 90 318,9 87 85 95 273 APROVADO

42/26 TT 95 298,8 90 90 100 287 APROVADO

53/26 TT 95 427,9 94 90 100 287 APROVADO
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